
5. Правила приемки 

5.1 Бумагу предъявляют к приемке партиями. 

 

5.2 Определение партии и объем выборок — по ГОСТ 8047. 

 

5.3 Партия должна сопровождаться документом о качестве, содержащим: 

 

- наименование страны-изготовителя; 

- наименование предприятия-изготовителя, его товарный знак (при наличии); 

- условное обозначение бумаги; 

- массу (нетто) бумаги или количество квадратных метров в партии; 

- дату изготовления и (или) отгрузки (число, месяц, год); 

- результаты проведенных испытаний или подтверждение соответствия продукции требованиям 

настоящего стандарта. 

 

5.4 При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей по 

нему проводят повторные испытания по удвоенной выборке от той же партии. Результаты повторных 

испытаний распространяют на всю партию. 
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